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Паспорт фонда оценочных средств

по дисциплине «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. Часть 2. Материаловедение ортопедической стоматологии»
Специальность  060201 стоматология 

Дисциплина пропедевтика ортопедической стоматологии
	№ п/п
	Контролируемые разделы (темы), модули дисциплины1
	Контролируемые компетенции (или их части)
	Кол-во тестовых заданий
	Другие оценочные средства

	
	
	
	
	вид
	Кол-во

	1
	Теоретические основы стоматологического материаловедения
	ПК-50
	8
	Комплект контрольных вопросов

Ситуационные задачи
	4
3

	2
	Ортопедические, конструкционные стоматологические материалы

	ПК-50
	54
	Комплект контрольных вопросов

Ситуационные задачи
	9
4

	3
	Ортопедические, вспомогательные  стоматологические материалы
	ПК-50
	137
	Комплект контрольных вопросов

Ситуационные задачи
	4
2

	Всего:
	
	199
	
	26


        Тесты по дисциплине

«материаловедение ортопедической стоматологии»

1. Теоретические основы стоматологического материаловедения:

Раздел 1
1. Какие свойства материалов относятся к физическим?

а) плотность;

б) температура плавления и кипения; *
в) полимеризация;

г) коэффициенты линейного и объемного расширения; 
д) твердение;

е) цвет.

2. Какие свойства материалов относятся к химическим?

а) пайка;

б) полимеризация;

в) штамповка;

г) окисление металлов при нагревании; *
д) твердение;

е) прокатка;

ж) адгезия.
3. Какие свойства материалов относятся к механическим?

а) прочность;

б) твердость;

в) литье;

г) вязкость;

д) упругость; *
е) твердение;

ж) пластичность;

з) хрупкость;

и) свариваемость.
4. Какие свойства материалов относятся к технологическим?

а) ковкость; *
б) литье;

в) твердость;

г) штамповка; 
д) прокатка; 
е) твердение;

ж) волочение; 
з) пайка;

и) адгезия.
5)  При получении оттисков эластичными слепочными материалами края стандартной неперфорированной ложки:
 
1.окантовывают воском;

 
2.оклеивают лейкопластырем; *
 
3.протирают спиртом.
6). Соотношение должностей врач-зубной техник должно быть 


а)
0.5:1.0 


б)
1.0:1.0 


в)
1.0:2.0 


г)
1.5:2.0 


д)
2.0:3.0 

7). Площадь основного и специального помещения рассчитывают:

1. 4кв. м * кол-во з\т.

2. 8кв.м * кол-во з\т .

3. 3кв.м * кол-во з\т.

8). Определите коллективные средства защиты:

1. Жидкое или обычное расфасованное мыло, кремы, маска, защитные очки.

2. Снижение производственного шума, приточно – вытяжная вентиляция, влажная уборка, противопожарные средства.

Раздел 2

1) К какой группе оттискных материалов относится “Стенс”:

 
1.силиконовые;

 
2.кристализующиеся;

 
3.термопластичные. *

2) К какой группе оттискных материалов относится “Сиэласт”:

 
1.альгинатные;

 
2.силиконовые; *

 
3.термопластичные.

3) Гипсовая модель по слепку, полученному альгинатным, слепочным материалом должна быть отлита не позднее:

 
1. 15 минут; *

 
2. 60 минут;

 
3. 24 часа.

4) Альгинатную слепочную массу замешивают:

 
1.на воде; *

 
2.на 3% растворе поваренной соли;

 
3.на прилагаемом к материалу катализатор. 

5) Для двойного слепка используются слепочные массы:

а) твердокристаллические,

б) силиконовые,

в) альгинатные.

г) термопластические.

6) Силиконовые слепочные материалы относятся:

а) к кристаллизующимся,

б) к термопластическим,

в) к эластическим,

г) к гидроколлоидным,

7) К какой группе оттискных материалов принадлежит Speedex?

1.    Термопластические.

1. Альгинатные.

2. Эластические.*

8) Какие материалы составляют группу кристаллизующихся?

1. Репин, стенс, гипс, дентол.

2. Гипс, ортокор, эластик, масса Керра.

3. Гипс, стенс, ортокор, сиэласт.

4. Дентол, репин, гипс, дентол-М.*

9) Какие материалы составляют группу термопластических.?

1. Стенс, ортокор, тиодент, дентол.

2. Репин, ортокор, гипс, дентол.

3. Акродент, стомопласт, ортокор, дентафоль*

4. Стомопласт, упин, гипс, репин.

10)  Какие материалы составляют группу эластических?

1. Стомальгин, хромопан, упин,сиэласт.*

2. Дентол, упин, репин, стенс.  

3. Ортокор, дентол, гипс, хромопан.

4. Стенс, упин, гипс, сиэласт.

11)  К каким оттискным материалам относится гипс?

1. Термопластические.

2. Силиконовые.

3. Кристаллизующиеся.*

4. Альгинатные.

12) Что является основным недостатком альгинатных оттискных масс?

1. Длительность затвердения.

2. Усадка.*

3. Неприятный запах. 

4. Дороговизна.

13) На основе чего изготавливают стомальгин?

1. Окись цинка.

2. Каолин.

3. Тальк.

4. Альгинат натрия.*

14) Какой материал можно применить для снятия двухфазного двухэтапного оттиска?

1. Гипс.

2. Стомальгин.

3. Ypeen.

4. 3M-EXPRESS.*

15. Восковые композиции перед литьем формуют в различные массы с целью

а) недопущения усадочных раковин

б) получения чистой, гладкой отливки *
в) недопущения недоливов и холодных швов

г) повышения коррозийной стойкости
16. Если нет заводских материалов при литье золотых сплавов для формовки восковой композиции, можно взять

а) порошок высокопрочного гипса

б) порошок висфат-цемента

в) смесь речного песка с гипсом

г) смесь жидкого стекла с песком *

17. Для изготовления литых кламмеров используются сплавы 

а) хромоникелевый

б) хромокобальтовый *
в) Вуда

г) золото 750 пробы 
18. Лигатурное золото – это сплав 

а) из которого делают лигатурную проволоку

б) очищенный от примесей золота

в) золота с другими металлами

г) золота с серебром
19. Серебро в золотой сплав вводится с целью 

а) увеличения устойчивости сплава к кислотам

б) понижения температуры плавления

в) улучшения теплопроводности сплава

г) повышения твердости
20. Чистое золото не применяется для изготовления искусственных коронок и зубов потому, что

а) очень дорого

б) слишком мягкое

в) слишком твердое

г) имеет металлический блеск
21. "Проба золотого сплава" — это

а) процентное содержание золота в сплаве

б) клеймо, штамп на изделии

в) одна из порций сплава, которую составляли на заводе

г) определение устойчивости к коррозии
22. Основу кобальтохромового сплава составляет

а) железо

б) кобальт

в) хром

г) никель
23. Чтобы обеспечить хромоникелевому сплаву антикоррозийные свойства, в него необходимо ввести хром (в %)

а) 8

б) 13

в) 18

г) 25
24. Наименьший диаметр стальных гильз, выпускаемых промышленностью (в мм)

а) 4

б) 6

в) 7

г) 8
25. Наибольший диаметр стальных гильз, выпускаемых промышленностью (в мм)

а) 16

б) 17

в) 18

г) 20 
26. Из вспомогательных материалов самую низкую температуру кипения имеет

а) кадмий

б) магний

в) свинец

г) олово
27. Количество основных компонентов припоя Цитрина Д.Н.

а) 5 

б) 7 

в) 8

г) 9 
28. Три группы сплавов для изготовления металлической основы

а) благородные, черные, цветные

б) благородные, полублагородные, неблагородные

в) благородные, цветные, неблагородные

г) цветные, черные, неблагородные
29. Для изготовления протезов с керамическим или полимерным покрытием разрешен к применению сплав на основе палладия

а) суперпал

б) стомикс

в) радуга России

г) ЦД-190
30. Из ситалловых материалов для зубных протезов используется методом литья

а) Сикор

б) МСГ-сплав

в) Симет

г) мэласт
31 . В качестве горючего материала в сварочном медицинском аппарате САМ-1 используется

а) ацетон

б) бензин

в) вода

г) спирт
32. Блеск (глянец) фарфоровой облицовке придает

а) каолин

б) кварц

в) полевой шпат

г) красители 
33. Химическое свойство металла

а) теплопроводность

б) истираемость

в) окисление

г) вязкость
34. Оставшиеся излишки теста после формовки (паковки) базисной пластмассы следует

а) бросить в кипящую воду

б) бросить в холодную воду

в) выбросить в накопитель отходов

г) положить в ящик рабочего стола и держать до затвердения
35. Предельный срок получения гипсовой модели по оттиску из альгинатных материалов

а) 10 минут

б) 1 час

в) рабочий день

г) не ограничен
36. Прочность затвердевающего гипса можно увеличить, замешав его на

а) горячей воде

б) 3% растворе буры

в) 3% растворе поваренной соли

г) растворе соды
37. Прочность затвердевающего гипса можно уменьшить, замешав его

а) на 3% растворе поваренной соли

б) с меньшим количеством воды

в) на 3% растворе буры

г) растворе соды
38. Затвердение гипса можно ускорить, замешав его на

а) кипящей воде

б) 5% растворе сахара

в) 3% растворе селитры

г) 5% растворе спирта
39. Затвердение гипса можно замедлить, замешав его на

а) теплой воде

б) 5% растворе винного спирта

в) 3% растворе поваренной соли

г) 3% растворе селитры
40. Восстановить свойства отсыревшего гипса можно, если его

а) подогреть на водяной бане

б) положить на противень и, помешивая, подогреть на горелке

в) просушить на подоконнике в солнечный день

г) просушить в муфельной печи
41. Главное свойство или качество воска,  при замене его на сплавы металлов, – 

а) хорошо контрастировать с моделью

б) иметь малый зольный остаток

в) хорошо скоблиться

г) пластичность
42. Базисная пластмасса

а) фторакс

б) стандонт

в) протакрил

г) редонт
43. Если срок полимеризации базисной пластмассы сократить втрое, то она

а) останется тестообразной

б) будет содержать много остаточного мономера

в) станет густой

г) станет пористой
44. При ускорении режима полимеризации может возникнуть пористость

а) газовая

б) гранулярная

в) сжатия

г) напряжения
45. Быстроотвердевающая (самоотвердевающая) пластмасса

а) акронил

б) редонт

в) фторакс

г) эладент
46. При замешивании пластмассы "Синма" с использованием порошка нескольких цветов необходимо

а) замешать каждый цвет в отдельном флаконе, потом соединить

б) ссыпав порошки разного цвета в одну емкость хорошо перемешать, залить мономерь до полного насыщения полимера, замешать

в) перемешать все цвета и добавить краситель

г) в жидкость ссыпать все цвета и перемешать

47. Замешивание пластмассы лучше производить в посуде:

 
1.стеклянной, увлажненной;

 
2.стеклянной, сухой; *

 
3.пластмассовой, сухой.

48. Полимеризация базисной пластмассы происходит в течении:

 
1. 10-20мин.;

 
2. 30-40мин.; 

 
3. 50-60мин. *

49. Абразивный материал высокой твердости, применяемый для препарирования зубов:

 
1.корунд;

 
2.алмаз; *

 
3.пемза.

50. Укажите материал для изготовления индивидуальной оттискной ложки на беззубую челюсть:

 
1.металл;

 
2.стенс;

 
3.пластмасса. *

51. Укажите катализатор для ускорения затвердения гипса:

 
1.сода;

 
2.соль; *

 
3.спирт.

52. Укажите сроки, в которые необходимо получить модель по оттиску из эластичных материалов:

 
1.в течение 10 минут с момента получения; *

 
2.в течение часа с момента получения;

 
3.в течение рабочего дня.

53. Укажите материал для изготовления составного мостовидного протеза:

 
1.пластмасса; 

 
2.фарфор;

 
3.металл. 


54. Первая фаза полимеризации пластмассы называется:

 
1.песочная; *
 
2.тянущихся нитей;

 
3.тестообразная.
Раздел 3
1. Материал для покрытия металлического каркаса в комбинированном мостовидном протезе называется

а) АЦ-1

б) покрывной лак

в) эстмет *
г) изокол
2. Для изоляции пластмассового теста от гипса в кювете применяется

а) геософт

б) изокол *
в) силикодент

г) мономер
3. Для разделения двух порций легкоплавкого сплава в системе "штамп-контроштамп" используется

а) вода 
б) тальк *
в) изокол

г) песок
4. Изолировать торус и другие костные выступы, отображенные на модели, можно

а) лейкопластырем *
б) силикодентом

в) тальком

г) лаком
5. Из абразивных материалов самую высокую твердость имеет

а) алмаз *
б) корунд

в) карборунд

г) гранат
6. Твердость шлифующего вещества должна быть

а) ниже твердости шлифуемого материала

б) равна твердости шлифуемого материала

в) выше твердости шлифуемого материала *
г) произвольной
7. Твердость полирующего вещества должна быть

а) ниже твердости полируемого материала *
б) равной твердости полируемого материала 
в) выше твердости полируемого материала

г) произвольной
8. Полировочной пасте "Крокус" коричневый цвет придает

а) оксид алюминия

б) оксид железа

в) оксид хрома

г) стеарин 
9. Полировочной пасте ГОИ зеленый цвет придает

а) оксид алюминия

б) оксид железа

в) оксид хрома

г) керосин

10. Количество компонентов составляющих полировочную пасту «Крокус»

а) 3

б) 4

в) 5

г) 6
11. Флюс при паянии в основном

а) предохраняет от окисления спаиваемые поверхности *
б) растворяет образующиеся оксиды металлов

в) улучшает текучесть припоя

г) понижает температуру плавления припоя
12. При паянии флюса берется минимальное количество 

а) из соображения экономии

б) чтобы не ухудшить эстетичность вида шва 
в) чтобы не было пор в местах пайки *
г) чтобы ускорить плавление припоя
13. Отбел, содержащий 12% кислот, предпочтительнее отбела, содержащего 53% кислот, потому что

а) лучше отбеливает

б) безопаснее в работе при хорошем качестве отбеливания

в) экономичнее

г) ускоряет процесс отбеливания
14. Реакция, в результате которой удаляется окалина, образовавшаяся при термической обработке сплава, называется реакцией

а) восстановления

б) окисления

в) растворения

г) соединения
15. С наименьшим остатком в паяльном аппарате сгорает бензин марки

а) А-76

б) АИ-92

в) АИ-95

г) АИ-77 
16. Релаксация полимера – это

а) процесс малой непрерывной пластической деформации протекающей, в условиях длительного статистического напряжения

б) ослабление напряжения созданного внешним воздействием

в) введение пластификаторов

г) проникновение молекул жидкости мономера в полимер
17. К акриловым базисным пластмассам не относится

а) этакрил

б) бакрил

в) ортосил-М

г) акронил

18. Внутрикристаллическая ликвидация – это

а) неоднородность кристаллов при затвердении сплавов

б) существование сплавов в различных кристаллических формах

в) выпадение карбидов между кристаллами

г) способность электронов свободно перемещаться в кристаллической решетке 
19. "Ситаллы"-это

а) поликристаллическое стекло равномерной микроструктуры

б) разновидность фарфоровой массы

в) оттискной материал для металлокерамических протезов нового поколения

г) основной компонент фарфоровой массы
20. Вещество, которым покрывают восковую композицию перед литьем КХС, называют

а) облицовочным *
б) упаковочным

в) формовочным

г) покрывным
21. Материал, которым заполняется большая часть опоки при литье КХС, называется

а) кварцевый песок

б) смесь речного песка с гипсом

в) "Эксподента"

г) красный кирпич
22. Основной компонент материала, которым покрывают восковую композицию перед литьем КХС, называется

а) дифенилпропан

б) тетраэтилсвинец

в) этилсиликат

г) жидкое стекло
23. Физико-механическое свойство металла

а) плотность

б) текучесть

в) растворимость

г) коррозионная стойкость
24. Пластическая деформация приводит к изменению свойств металла

а) физических

б) химико-технологических

в) химических

г) технологических
25. Для замедления кристаллизации медицинского гипса при его замешивании добавляется:

 
1.хлорид калия;

 
2.хлорид натрия;

 
3.тетраборат натрия . *
26. При замешивании гипса добавляют:

 
1.воду в порошок;

 
2.порошок в воду; *
 
3.не имеет значения.

27. При использовании гипса в качестве слепочного материала его замешивают:

 
1.на воде холодной; *
 
2.на воде теплой;

 
3.на 3% растворе поваренной соли.

28. Избыток влаги при замешивании гипса:

 
1.ускоряет время отверждения;

 
2.замедляет время отверждения, снижает конечную прочность; *
 
3.повышает конечную прочность.

29. Получить более точные слепки позволяет:

           а) упин, 
           б) спидекс, *
           в) акродент,

           г) гипс,

           д) дентофоль,

30. Укажите пластмассу на основе акрилатов:

           а) Эладент,

           б) Фторакс, *
           в) Ортосил,

           г) Фторадент,

31. Выберите наиболее приемлемый материал для вкладки фронтальной группы зубов:

           а) фарфор; *
           б) фотокомпозит;

           в) металл;

           г) пластмасса

32. Базисный воск выпускается в виде:

          а) прямоугольных пластинок, *
          б) кубиков,

          в) круглых папочек,

          г) круглых полосок,

          д) пластинок округлой формы,

33. К пластмассам акрилового ряда относится:

        а) карбодент,

        б) фторакс, *
        в) сиэласт,

        г) дентафоль,

34. Для ускорения кристаллизации медицинского гипса при его замешивании добавляется:

       а) поваренная соль, *
       б) сахар,

       в) тетраборат натрия,

       г) бура,

35. При полимеризации пластмассы быстрый нагрев приводит к образованию в базисе протеза:

       а) трещин,

       б) газовой пористости,

       в) мраморности,

       г) оскомин,

36.Температура гелина при дублировании модели:

       а) 60 градусов,

       б) 50 градусов,

       в) 45 градусов,

       г) 30 градусов,

37. Рабочую модель для изготовления бюгельного протеза изготавливают из:

       а) гипса,

       б) огнеупорной массы,

       в) супергипса,

       г) дентафлекса,

38. Для восстановления анатомической формы зуба на гипсовой модели применяют воск:

      а) базисный,

      б) липкий,

      в) моделировочный для мостовидных протезов,

      г) лавакс,

39. Флюсы при паянии применяют:

а) для очищения спаиваемых поверхностей,

б) для уменьшения температуры плавления припоя.

в) для увеличения площади спаиваемых поверхностей,

г) для предотвращения образования оксидной пленки,

д) для предварительного соединения спаиваемых деталей,

40. Выберите самотвердеющие пластмассы:

а) Протакрил,

б) Воксил.

в) Сикор,

г) Альбумин,

41. При замешивании гипса добавляют:

а) воду в порошок,

б) порошок в воду,

в) не имеет значения,

г) соль,

42."Мраморность" пластмассового базиса протеза появляется:

а) при истечении срока годности мономера,

б) при истечении срока годности полимера,

в) при нарушении температурного режима полимеризации,

г) при несоблюдении технологии замешивания пластмассы,

43. Белёсые полосы и вкрапления в базисе протеза свидетельствуют о:

а) некачественном обезжиривании внутренней поверхности кюветы

б) не выдержанном температурном режиме паковки пластмассы,

в) плохом качестве изолирующего материала,

г) истечении срока годности пластмассы,

44. Заливку поднутрений рабочей модели производят:

а)  техническим гипсом,

б)  воском,

в) огнеупорной массой,

г) супергипсом.

45. Дублирование рабочих моделей производят с помощью:

а) тиоколовой массы,

б) гидроколлоидной массы,

в) огнеупорной массы,

г) воском.

46. В каком виде используется гипс в ортопедической стоматологии?

3. Водный сульфат кальция.

      2. Двухводный сульфат кальция.

3. Полуводный сульфат кальция.*

4. Ангидрид сульфата кальция.

47.Формула зуботехнического гипса:

1. Са2О4 · 1/2Н2О.

2. Са2О3 · 2/3Н2О.

3. (СаSO4)2 · H2O.*

4. 2(CaSO4 · 2H2O).

48. Какую жидкость используется  при изготовлении фарфоровой массы?

     1. Мономер.

                  2. Вода.

                 3. Дистиллированная вода.*

     4. Раствор аммиака.

49. Из каких материалов изготавливают огнеупорную модель?

1. Из супергипса.

2. Из силамина, кристасила, бюгелита.*

3. Из силаура..

4. Из аурита.

50. К какой группе материалов принадлежит бура?

1. Изолирующие.

2. Моделировочные.

3. Полировочные.

4. Флюсы.*

51. Почему в ортопедической стоматологии применяются сплавы, а не чистые металлы?

1. Славы экономически дешевле.

2. Чистые металлы имеют недостаточную прочность.

3. Чистые металлы не отвечают всем требованиям к конструктивным материалам.*

4. Славы более устойчивы к коррозии.

52. Состав золотого сплава 900 пробы:

1. Золота-96.1%, меди-4,2%, серебра-4,2%

2. Золота-90%, меди-6%, серебра-4%*

3. Золота-75%, меди-16,7%, серебра-8,3%

4. Золота-90%, серебра-6%, меди-4%

53. Состав золотого сплава 750 пробы:

1. Золота-96.1%, меди-4,2%, серебра-4,2%

2. Золота-75%, меди-16,7%, серебра-8,3%

3. Золота-90%, серебра-6%, меди-4%

4. Золота – 75%, меди и серебра – 8%, платины – 9%*

54. Какие компоненты входят в состав припоя для золотых сплавов?

1. Золото, кадмий.

2. Золото, серебро.

3. Золото, серебро, медь.

4. Золото, серебро, медь, кадмий, латунь.*

55. Какие формовочные массы для литья золотых сплавов выпускаются промышленностью?

1. Силаур, аурит, эксподента.*

2. Формолит.

3. Бюгелит.

4. Кристасил.

56. Что используют для полирования твердых сплавов металлов?

1. Окись хрома.*

2. Пемзу.

3. Окись железа.

4. Карборунд.

1. Температура плавления КХС:

2. 1800о С.

3. 1200о С.

4. 1720о С.

4.   1460о С.*
57. Ликвация – это:

1. Высокая жидкотекучесть.

2. Межкристаллическая коррозия.

3. Возникновение разницы потенциалов.

4. Неоднородность при затвердевании сплавов.*

58. Температура плавления серебряного припоя должна быть не выше:

1. 650 о
2. 700 о*

3. 1100 о
4. 500 о
59. Какие пластмассы относятся к базисным?

1. Акрел, ортосил, протакрил.

2. Этакрил, акрел, бакрил, акронил, фторакс, бесцветная.*

3. АКР-15, ортосил, редонт, протакрил, фторакс.

4. Синма-74, редонт фторакс.

60. Почему возникает в пластмассе пористость сжатия?

1. Быстрый подъем Т.

2. Недостаточное количество мономера.

3. Недостаточное давление, недостаточное количество пластмассового теста.*

a. Пробное открывание формы при прессовании. 

61. Какие компоненты входят в состав полимера базисных пластмасс?

1. Затвердевший метилметакрилат.

2. Полимер, краситель судан 4.

3. Затвердевший мономер, краситель, пластификатор.

4. Полимеризованный мономер, краситель, замутнитель, пластификатор, активатор.*

  63.  Что является мономером акриловых пластмасс:

      1.  Метиловый эфир метакриловой кислоты*

      2.  Дибутилфталат.

      3.  Поливинилхлорид аминовой кислоты.

      4. Полиметилметакрилат.

   64. Пациент обратился в клинику для повторного изготовления челюстно-лицевого  протеза.

Какие пластмассы используются для этого?

     1.  Синма.

     2. Протакрил.

     3.  Эластические.*

     4.  Фторакс.

 65. Больному 65 лет изготовили полный съемный протез на в\ч. При осмотре протеза врач выявил белесоватые меловидные полосы и белые пятна на наружной поверхности протеза. Какая причина появления этих недостатков?

1. Недостаточное количество мономера.*

2. Резкое охлаждение кюветы с протезом.

3. Недостаточное давление при формовании пластмассы.

4. Полимеризация пластмассы с резким нагревом воды.

     66.  Какую пластмассу можно использовать для изготовления ортодонтического аппарата? 

1. Редонт.*

2. Акрел.

3. Акрилоксид.

4. Ортосил.

     67. Газовая пористость обусловлена:

1. Недостатком давления при формовании пластмассы.

2. Резкого охлаждения кюветы с протезом.

3. Недостатком пластической массы.

4. Испарением мономера внутри полимеризующейся пластмассы.*

       68. Дибутилфталат является:

1. Органическим красителем пластмасс.

2. Активатором.

3. Неорганическим красителем.

4. Пластификатором.*

     69. Скорость затвердевания самотвердеющих масс зависит от:

1. Наличия активатора и инициатора, их природы, количественного содержания.

2. Температуры окружающей среды.

3. Дисперсности порошка, формы зерен.

4. Все ответы правильные.*

     70. Пациенту необходимо изготовить комбинированный мостовидный протез  (с пластмассо-  вой облицовкой) Какую пластмассу можно применить?

1. Фторакс.

2. Эластопласт.

3. Синма.*

4. Этакрил.

     71. Для изготовления индивидуальной ложки на гипсовой модели используется пластмас са:

1. Стадонт.

2. Акронил.

3. Ортосил.

4. Карбопласт.*

     72. Акриловые пластмассы должны отвечать следующим требованиям:

1.  Иметь прочность и сопротивляемость истиранию, достаточные для противодействия нагрузкам,  возникающим при жевании.   

2.  Быть эластичными в связи с неизбежной упругой деформацией протезов.

3.  Обладать постоянством формы и объема.

4.  Все ответы правильные.*

73. Для предотвращения самополимеризации:

1. Мономер хранят в темном флаконе.

2. Мономер хранят в прохладном месте.

3. В мономер добавляют ингибитор (гидрохинон 0,005%) 

4. Все ответы правильные.*

     74. Оптимальное объемное соотношение мономера к полимеру:

1.   1 : 3*

2.   3 : 1

3.   2 : 1  

4.   1 : 1   

     75. При изготовлении акрилового порошка эмульсионным методом крахмал выполняет роль:

1. Активатора.

2. Ингибитора.

3. Пластификатора.

4. Катализатора.

5. Эмульгатора.*

     76. Пациенту требуется изготовить индивидуальную боксерскую шину. Какую пластмассу  можно использовать?

1. Ортосил.

2. Фторакс.

3. Эластопласт.

4. Боксил.*

5. Акронил.

     77. Главным условием получения изделия из пластмассы с высокими прочностными свойствами является:

1. Оптимальное соотношение компонентов смеси (мономер + полимер).

2. Полное созревание пластмассового теста перед формовкой.

3. Создание и строгое выдерживание температурного режима полимеризации.

4. Поддержание необходимого давления внутри формы.

5. Все ответы правильные.*

    78. Окись цинка (1,5 %) при изготовлении акрилового порошка используют в качестве:

1. Замутнителя.*

2. Органического красителя.

3. Неорганического красителя.

4. Катализатора.

     79. На какой стадии созревания пластмассовое тесто готово к формовке:

1. Стадия «тянущихся нитей».

2. Резиноподобная .

3. Тестообразная.*

4. Стадия «мокрого песка». 

     80. К воскам животного происхождения относят:

1. Стеарин*

2.  Озокерит

3.  Парафин

4.  Церезин

     81. К какой группе восков относятся карнаубский и японский воски?

1. Животные.

2. Минеральные.

3. Синтетические.

4. Растительные.*

     82. Основным компонентом моделировочных восков является:

1. Пчелиный воск.

2. Церезин.

3. Парафин.*

4. Карнаубский воск .

     83. Лавакс применяется для:

1. Моделирования вкладок, штифтов, полукоронок.*

2. Моделирования базисов съемных протезов.

3. Изготовления бюгельных и шинирующих протезов.

4. Все ответы правильные

    84. Температура размягчения базисного воска:

1. 58 -60о
2. 55-60 о
3. 60-70 о
4. 36-40 о*
     85. Не является минеральным воском:

1. Парафин.

2. Стеарин.*

3. Озокерит.

4. Монтанный воск.

     86. Липкий воск применяется для:

1. Моделирования базисов съемных протезов.

2. Моделирования промежуточной  части мостовидных протезов.

3. Временного соединения деталей протеза.*

4. Моделирования вкладок.

    87. В качестве материала для вкладки не используется:

1. Пластмасса.

2. Фарфор.

3. Металл.

4. Фосфат – цемент.*

    88.  Норакрил применяется для:

1 Пломбирования зубов.*

2. Починки съемных протезов.

3. Изготовления ортодонтических аппаратов.

4. Изготовления фасеток.

     89. Температура плавления золота:

1. 1064о*

2.   920 о
3.  1180 о
4.   916 о

     90. Какой воск применяется для моделирования вкладок? 

1. Бюгельный воск

2. Липкий воск

3. Базисный воск

4. Лавакс*

     91.  Кадмий в зубопротезной технике используют для:

1. Понижения температуры припоя.*

2. Уменьшения карбида хрома в КХС.

3. Снижения усадки металла.

4. Придания прочности нержавеющей стали.

     92. Мольдин – это смесь:

1. Кварцевого песка и этилсиликата.

2. Белой глины и глицерина.*

3. Сырой резины и ацетона.

4. Смесь растительных смол.

     93.  Состав серебряного припоя для нержавеющей стали %:

1. Цинк – 10. медь – 27, серебро - 63*

2. Медь – 60. кадмий – 20, цинк – 20

3. Серебро – 68, медь – 40. цинк – 40

4. Латунь – 40, медь – 40, цинк –  40

     94. Состав легкоплавкого сплава «меллот»:

1. Висмут  кадмий  олово.

2. Олово  цинк  висмут.

3. Олово  свинец  висмут.*

4. Висмут   цинк   свинец.

     95.  Состав отбела для нержавеющей стали:

1. Азотная кислота – 47, соляная кислота – 47, вода – 6

2. Серная кислота – 6, соляная кислота – 47, вода – 47

3. Азотная кислота – 6. соляная кислота – 47. вода – 47*

4. Соляная кислота – 6, вода – 47, азотная кислота – 47

     96. Состав полировочной пасты ГОИ: 

1. Окись хрома, силикагель, стеарин, жир, керосин.*

2. Окись железа, олеин, парафин, стеарин, жир.

3. Окись хрома, стеарин, корунд, парафин, олеин.

4. Окись железа, кварцевый песок, стеарин, жир.

    97. Применение сплава золота 750 пробы:

1. Коронки, мостовидные протезы, вкладки.*

2. Кламмеры, припои для золота.

3. Мостовидные протезы, литые базисы.

4. Коронки, полукоронки, литые зубы.

  98.  Следствием чего является низкая температура плавления легкоплавкого сплава?

1. Неоднократного расплавления.

2. Образования сплава «механической смеси».

3. Введением кадмия.*

4. Введением олова.

     99.  Легкоплавкими называют металлы, имеющие температуру плавления:

1. Ниже температуры плавления железа.

2. Выше температуры плавления олова.

3. Ниже  температуры плавления олова.*

4. Ниже температуры плавления кадмия.

     100.  Что такое сталь?

1. Сплав железа и углерода.

2. Сплав железа и углерода, содержание которого не превышает1,7%*

3. Сплав железа и углерода, содержание которого не превышает 4,5%

4. Сплав железа ,в котором углерод содержится в пределах 1,7 – 4,5%

     101. Что является катализатором процесса кристаллизации гипса?

1. Nа СL*

2. С12Н22 С11
3. С6 Н5 ОН

4. НСL
     102. Какие факторы влияют на процесс кристаллизации гипса ?

1.  Степень дисперсности гипсового порошка.

2.  Температурный режим.

3.  Введение специальных добавок.

4.  Все ответы правильные.*

     103. Прочность гипса можно увеличить добавлением к гипсовой смеси:

1. Тетрабората натрия 2-3%*

2.  Сахара.

3.  Этилового спирта.

4.  Поваренной соли.

     104. К цинкоксидэвгеноловым оттискным материалам относятся:

1. Ортокор.

2. Дентафоль.

3. Дентол.*

4. Дентафлекс.

     105. К естественным абразивным материалам не относится:

1. Наждак.

2. Корунд.

3. Электрокорунд.*

4. Алмаз.

     106. Какой абразивный материал используется для изготовления шлифовальной бумаги и шлифовального порошка?

1. Алмаз.

2. Корунд.

3. Наждак.*

4. Пемза.
     107. Какой природный абразив широко применяется в составе шлифовальных масс для обработки пластмассовых протезов?

1. Корунд.

2. Наждак.

3. Алмаз.

4.  Пемза*

     108. Для чего используется полировочная паста на основе окиси хрома используется?

1. Для полировки изделий из нержавеющей стали.*

2. Для изготовления шлифовальных камней.

3. Для шлифовки пластмассовых протезов.

4. Для изготовления сепарационных дисков.

     109.  Какие компоненты составляют основу (матрицу) КХС ?

1. Хром, кобальт, молибден.

2. Хром, железо, никель.

3. Железо, хром, марганец, молибден.

4. Кобальт, хром, никель.*

     110. Состав фарфоровых масс, применяемых в стоматологии:

1. Полевой шпат (60-70%), кварц (15-35%), каолин (3-10%)*

2. Полевой шпат (15-35%), кварц (60-70%), каолин (3-10%)

3. Полевой шпат (15-35%), кварц (3-10%)каолин (60-70%),

4. Полевой шпат (50 -60%), кварц (15-35%), каолин (40 – 45%)

     111.  Присутствие кварца в фарфоровой массе:

1.  Снижает температуру плавления.

2.  Увеличивает вязкость.*

3.  Повышает твердость.

4.  Повышает химическую инертность.

     112.  Температура плавления полевого шпата:

1. 1700о
2. 1100 о
3. 1200 о*

4. 1800 о

     113.  Для чего применяются керамические массы?

1. Для изготовления искусственных зубов.

2. Для изготовления искусственных коронок и вкладок.

3. Для покрытия металлических конструкций зубных протезов.

4. Все ответы правильные.*

     114.  Недостатком искусственных фарфоровых зубов является:

1. Повышенная хрупкость.*

2. Сложная абразивная обработка.

3. Механическое соединение с базисной пластмассой посредством штифтов или отверстий.

4. Все ответы правильные.

     115. Основным компонентом огнеупорной формовочной массы является:

1. Гипс.

2. Окись кремния.*

3. Жидкое стекло.

4. Глиноземный цемент.

     116. Сульфатные формовочные смеси применяются при литье сплавов, имеющих температуру  плавления:

1. до1100о*

2. 1200 – 1600 о
3. 350 – 400 о
4. до350 о

     117. К какой группе материалов относится Изокол?

1. Оттискные. 

2. Формовочные.

3. Моделировочные.

4. Изолирующие.*

     118. Полировочная паста на основе окиси железа применяется:

1.  Для полировки твердых сплавов.

2.  Для полирования сплавов на основе золота, серебра, палладия.*

3.  Для полирования нержавеющей стали.

4.  Все ответы правильные.

     119.  Какие металлы в з/т практике относят к вспомогательным? 

1. Свинец, золото, серебро, палладий.

2. Медь, висмут, серебро, железо.

3. Олово, свинец, кадмий, висмут.*

4. Олово, свинец, железо, медь.

     120.  При каком виде коррозии разрушение происходит в глубине металла?

1. Местная.

2. Равномерная.

3. Общая.

4. Избирательная.*

     121.  При каком виде сплава каждый компонент сохраняет свою кристаллическую решетку?

1. Механическая смесь*

2. Твердый раствор

3. Химическое соединение

4. Нет правильного ответа

     122. Пример соединения металлов в сплаве по типу «механическая смесь»:

1. Вспомогательные легкоплавкие сплавы.*

2. Сплавы на основе золота.

3. Хромокобальтовые сплавы.

4. Железоуглеродистые сплавы.

     123.  Пример соединения металлов в сплаве по типу «твердый раствор»:

1. Сплавы на основе серебра и палладия.

2. Вспомогательные легкоплавкие сплавы.

3. Сплавы на основе золота, платины, хрома, никеля.*

4. Нет правильного ответа.

     124.  К основным материалам, применяемым в ортопедической стоматологии относят:

1. Оттискные, металлы и сплавы, моделировочные материалы.

2. Металлические сплавы, керамические материалы, пластмассы.*

3. Формовочные, моделировочные материалы, пластмассы.

4. Моделировочные, оттискные, керамические массы.

     125.  Какие материалы, применяемые в ортопедической стоматологии относятся к вспомогательным?

1.Сплавы, моделировочные, оттискные, формовочные.

2. Оттискные материалы, пластмассы, абразивные.

3. Формовочные, изолирующие, оттискные, моделировочные, абразивные.*

4. Оттискные, формовочные, сплавы, сплавы.

     126.  Химический состав стали марки 7Х18Н9Т:

1. Углерод – 0, 7%,никель – 18%, хром – 9%, титан – меньше1,5%

2.Углерод – меньше1,5%,никель – 9%, хром – 18%

3. Углерод – 0,07%,никель – 27% титан - меньше1,5%

4. Углерод – 0, 7%,никель – 9%, хром – 18%, титан  - меньше1,5%*

     127.  Химический состав стали марки 2Х18Н9:

1. Углерод – меньше1,5%,никель – 9%, хром – 18% 

2. Углерод – 0,2%,никель – 9%, хром – 18%*

3. Углерод –2%,никель – 9%, хром – 18%

4. Углерод –2%,никель – 18%, хром – 9%

     128. К физическим свойствам материалов относятся:

1. Теплопроводность, пластичность, текучесть, усадка.

2. Цвет, твердость, ковкость, вязкость.

3. Цвет, плотность, температура плавления, теплопроводность.*

4. Пластичность, упругость, вязкость, ковкость.

     129.  К механическим свойствам материалов относятся:

1. Прочность, твердость, упругость, пластичность.*

2. Цвет, плотность, температура плавления, теплопроводность.

3. Пластичность, упругость, вязкость, ковкость.

4. Пластичность, текучесть, усадка.

     130.  К каким свойствам материалов можно отнести ковкость, текучесть, вязкость, усадку?

1. Биологическим свойствам материалов.

2. Механическим свойствам.

3. Физическим свойствам.

4. Технологическим свойствам.*

     131.  Характер распространения местной коррозии:

1. Разрушение происходит в глубине металла

2. Участки поражения располагаются  очагами пятнами, точками*

3. Разрушение распространяется по всей поверхности

4.  Разрушение распространяется по границам кристаллов

     132.  Характер распространения общей коррозии:

1. Разрушение происходит в глубине металла.

2. Участки поражения располагаются  очагами пятнами, точками.

3. Разрушение распространяется по всей поверхности.*

4.  Разрушение распространяется по границам кристаллов.

     133.  Температура плавления серебряного припоя

1. 500о
2 ..800 – 850 о
3. 620 о
4. 700-730 о*

     134. Соединением каких металлов получают латунь?

1. Алюминий +  медь.

2. Медь + цинк.*

3. Висмут + свинец.

4. Кадмий + олово.

     135.  Форма выпуска формодента твердого

1..Прямоугольные пластины, окрашенные в коричневый цвет.*

2. Четырехгранные призмы, окрашенные в синий цвет.

3. Стандартные пластины, окрашенные в розовый цвет.

4. Цилиндрические палочки желтого цвета.

     136.  На какие группы можно разделить металлы, применяемые в стоматологической практике?

1. Легкие и тяжелые.

2. Благородные и неблагородные.

3. Основные и вспомогательные.*

4. Черные и цветные.

     137.  Чем может быть вызвано явление гальванизма в полости рта?

1. Аллергической реакцией на материал, из которого изготовлен протез.

2. Наличием остаточного мономера.

3. Образование разности потенциалов между неоднородными металлами.
4. Плохой гигиеной.

Правильные ответы обозначены «*»

Критерии оценки выполнения теста: 60 %-74% – «удовлетворительно»; 75%-84% - «хорошо»; 85%-100% - «отлично».

Разработал доцент

Нестеров А.М.
Ситуационные задачи

1. Что послужило выделению стоматологического материаловедения в отдельную область знаний?

	Факторы
	Да
	Нет

	1. Физические свойства
	
	

	2. Химические свойства
	
	

	3. Механические свойства
	
	

	4. Технологические свойства
	
	

	5. Условия полости рта
	
	

	6. Влажность
	
	

	7. Механические нагрузки
	
	

	8. Биосовместимость
	
	

	9. Эстетика
	
	


2. Что изучает стоматологическое материаловедение как наука?

	Предмет изучения
	Да
	Нет

	1. Состав материалов
	
	

	2. Строение материалов
	
	

	3. Свойства и изменение их под воздействием факторов:

- физических;

- химических;

- механических; 

- технологических;

- механических свойств полости рта.
	
	


3. Какие требования должны предъявляться к «идеальному» материалу для восстановительной стоматологии?

	 Требования
	Да
	Нет

	1. Быть биосовместимым
	
	

	2. Противостоять всем возможным воздействиям полости рта
	
	

	3. Обеспечить прочную и постоянную связь со структурой твердых тканей зубов
	
	

	4. Полностью воспроизводить их внешний вид
	
	

	5. Обладать комплексом физико-механических свойств соответствующим натуральным тканям зубов
	
	

	6. Способствовать оздоровлению натуральных тканей зубов и их регенерации
	
	


4. Соотнесите типы материалов согласно химической природы:

	Типы материалов
	керамика
	металлы
	полимеры

	1. Стекла
	
	
	

	2. Эластомеры
	
	
	

	3. Сплавы
	
	
	

	4. Воски
	
	
	

	5. Неорганические соли
	
	
	

	6. Твердые полимеры
	
	
	

	7. Кристаллическая керамика
	
	
	

	8. Интерметаллические соединения
	
	
	


5. Соотнесите типы материалов по назначению для профилактики заболеваний зубов и гигиены:

	Типы материалов
	Материалы для профилактики заболеваний зубов и гигиены

	1. Адгезивные
	

	2. Для брекетов
	

	3. Герметики
	

	4. Фторсодержащие
	

	5. Для восстановления коронки зубов
	

	6. Для чистки зубов
	

	7. Отбеливающие
	

	8. Для имплантатов
	

	9. Реминерализирующие
	


6. Соотнесите типы материалов по назначению для восстановления зубов в терапевтической стоматологии:

	Типы материалов
	Материалы для восстановления зубов

	1. Для восстановления костных тканей лица
	

	2. Для восстановления корневых каналов
	

	3. Конструкционные для протезов
	

	4. Для восстановления коронки зуба
	

	5. Для зубных имплантатов
	

	6. Адгезивные материалы
	

	7. Материалы для основ и прокладок
	

	8. Герметики
	

	9. Отбеливающие
	

	10. Для брекетов
	


7. Соотнесите типы материалов по назначению для лечения частичной и полной потери зубов в ортопедической стоматологии:

	Типы материалов
	Материалы для восстановления частичной или полной потери зубов

	1. Для восстановления коронки зуба
	

	2. Герметики
	

	3. Конструкционные для несъемных протезов
	

	4. Для брекетов
	

	5. Вспомогательные клинические
	

	6. Адгезивные 
	

	7. Конструкционные для съемных протезов
	

	8. Вспомогательные зуботехнические
	

	9. Для зубных имплантатов
	


8. Соотнесите типы материалов по назначению для ортодонтического лечения аномалий прикуса и зубных рядов:

	Типы материалов
	Материалы для ортодонтического лечения 

	1. Адгезивные
	

	2. Герметики
	

	3. Для зубных имплантатов
	

	4. Проволоки и дуги
	

	5. Для брекетов
	

	6. Фторсодержащие
	

	7. Реминерализирующие
	

	8. Для фиксации аппаратов
	


9. Соотнесите типы материалов по назначению для хирургического лечения дефектов и деформаций челюстно-лицевой области:

	Типы материалов
	Материалы для хирургического лечения дефектов и деформаций

	1. Материалы для основ и прокладок
	

	2. Для зубных имплантатов
	

	3. Фторсодержащие
	

	4. Герметики
	

	5. Для фиксации брекетов
	

	6. Для восстановления костных и мягких тканей лица
	

	7. Для основ и прокладок
	

	8. Вспомогательные клинические
	


10. Пациенту 40 лет был изготовлен штампованный паянный мостовидный протез, обратился с жалобами на боли в десне, визуально было обнаружено распайка протеза. Ваши действия?

11. После освобождения литых коронок от формовочной массы были обнаружены дефекты в виде пузырьков. Нарушение каких норм и правил литья могло привести к таким последствиям?

12. В клинику ортопедической стоматологии обратился пациент 55 лет с отсутствием одиннадцатого зуба. Остальные зубы интактные. В анамнезе: две недели назад выписан из стационара после перенесенного инфаркта миокарда. Какой вид протезирования вы посоветуете?

13. В клинику обратился пациент с жалобами на сломавшийся, после падения, частичный съемный пластинчатый протез. После тщательного осмотра протеза показана его починка с помощью пластмасс. Какие пластмассы при этом можно применить?

14. Пациент П. 45 лет нуждается в протезировании с помощью ЧСПП с подкладкой из эластичной пластмассы. Из каких пластмасс следует изготовить протез и какими свойствами они должны обладать?

15. В клинику ортопедической стоматологии обратился больной Н. 56 лет, с жалобами на жжение и боли в области твердого нёба и дёсен на верхней челюсти, где ранее было произведено лечение с помощью ЧСПП. При осмотре слизистая в области протезного ложа гиперемирована, болезненна при пальпации. С чем может быть связана данная патология?
Критерии оценки решения ситуационных задач:

а) балл "5" ставится за безошибочное и самостоятельное выполнение всех этапов решения задания, приемов и способов работы и качественных показате​лей (в пределах установленных требований);

б) балл "4" ставится за правильное и самостоятельное выполнение всех этапов решения задания, всех приемов и способов работы в пределах установленных требований (при наличии единичных и несущественных недочетов);

в) балл "3" ставится за выполнение задания (операций действия) с несущественными недочетами в приемах и способах работы при единичных случаях невы​полнения установленных качественных требований;

г) балл "2" ставится за выполнение задания (действия) с грубыми ошибка​ми в приемах работы или неумение обеспечить установленные качест​венные показатели в работе, за существенные недочеты в организации деятельности.

Разработал доцент

Нестеров А.М.
Вопросы для опроса по дисциплине 

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. Часть 2. Материаловедение ортопедической стоматологии»
1. История развития кафедры ортопедической стоматологии ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России.

2. Цель и задачи ортопедической стоматологии

3. Ортопедическая стоматология как единый раздел общей медицины 

4. Роль ортопедической стоматологии в комплексе стоматологических дисциплин

5. Этика и деонтология на ортопедическом приеме.
6. История развития ортопедической стоматологии в России

7. Структура ортопедической службы, ортопедической поликлиники. Структура стоматологического института СамГМУ

8. Связь ортопедической стоматологии с другими науками (физикой химией металлургией, материаловедением и д.р.) Роль курса материаловедения ортопедической стоматологии в образовательном процессе стоматолога-ортопеда 

9. Общий и частный курсы ортопедической стоматологии.

10. Врач стоматолог-ортопед. Знакомство с рабочим местом. Зубной техник. Знакомство с рабочим местом.

11. Бормашины и стоматологические установки. Принципы устройства и работы.

12. Наконечники для бормашин Принципы устройства и работы.

13. Основные режущие инструменты (боры, диски и др.) для препарирования зубов. Краткая их характеристика.

14. Охрана труда при работе в ортопедическом кабинете

15. Охрана труда при работе в зуботехнической лаборатории

16. Основные инструменты для работы врача-стоматолога на фантоме

17. Оборудование и инструментарий для замешивания оттискных материалов и гипса

18. Асептика, антисептика на клиническом приеме. Дезинфекция и стерилизация - профилактика инфекционных и ятрогенных заболеваний.

19. материалов по Оксману;

20. Требования к оттискным материалам;

21.  Оттиск – определение. Факторы, влияющие на качество оттисков Анатомический оттиск;

22.  Оттискная ложка, устройство. Классификация оттискных ложек.

23. оттискные материалы. Общая характеристика;

24. «Стенс», характеристика. Способ и область применения. Методика получения оттиска «Стенсом» с гипсовой модели или  на фантоме;

25. Термопластические оттискные массы «Дентафоль», «Ортокор», характеристика и область применения. Методика получения оттиска «Дентафолем», «Ортокором»  с гипсовой модели или  на фантоме;

26.  Эластические оттискные материалы, общая характеристика;

27. Требования к эластичным оттискным материалам;

28. Группы эластических оттискных материалов, область применения. 
29. Альгинатные оттискные материалы, состав, свойства, форма выпуска;

30. Особенности снятия оттисков альгинатными материалами. Преимущества и недостатки альгинатных материалов (оттисков);

31. Перечислить представителей альгинатных оттискных материалов (3-4 представителя). Методика замешивания альгинатного оттискного материала на примере «Ypeen»;

32. Методика получения оттиска альгинатным оттискным материалом на фантоме;

33. Оценка качества оттиска. Способы кратковременного хранения альгинатного оттиска и его дезинфекция.

34. Силиконовые оттискные материалы, общая характеристика, форма выпуска

35. Классификация силиконовых оттискных материалов

36. Способы получения оттисков силиконовыми оттискными материалами.

37. Твердые (твердо-кристаллизующиеся) оттискные материалы, общая характеристика. Природный гипс, формула и характеристика. 

38. Медицинский гипс, формула, свойства, получение и применение в ортопедической стоматологии. Факторы, влияющие на скорость кристаллизации медицинского гипса. Методика замешивания медицинского гипса в резиновой колбе.

39. Сорта гипса и назначение. Супергипс, общая характеристика. Виды супергипса, область применения. Требования к анатомическому гипсовому оттиску.

40. Методика отливки модели челюсти из медицинского гипса по альгинатному оттиску. Методика отливки модели челюсти  (комбинированной модели) по двойному силиконовому оттиску из супергипса.

41. Цинкоксид-эвгеноловые (Репин) и  Цинкоксид-гваяколовые (Дентол) оттискные материалы, общая характеристика, область использования, основные недостатки указанных материалов.

42. Методика замешивания цинкоксид-эвгенолового и  цинкоксид-гваяколового материалов. Отливка гипсовой модели челюсти по гипсовому, цинкоксид-эвгеноловому и  цинкоксид-гваяколовому оттискам.

43. Виды несъемных зубных протезов, краткая характеристика.

44. Особенности подготовки моделей из медицинского гипса по полученным оттискам для различных видов конструкций

45. Моделирование цельнолитого мостовидного протеза, восковые композиции

46. Моделирование каркаса металлокерамического мостовидного протеза, восковые композиции

47. Моделирование вкладки, восковые композиции, методы.

48. Моделирование базиса ЧСПП и ПСПП восковые композиции.

49. Моделирование каркаса бюгельного протеза.

Критерии оценки ответа на теоретические вопросы: 

а) оценка «отлично» выставляется студенту:
- полнота и содержательность ответа, 

- точность в изложении материала, 

- логичность и последовательность в раскрытии вопросов и формулировке 

  выводов, 

- умение отобрать существенный материал для раскрытия вопроса, 

- умение приводить примеры, аргументировать; 

- знание основной и дополнительной литературы. 

б) оценка «хорошо»: 

- полный содержательный ответ,

- точность в изложении материала,

- логичность и последовательность в раскрытии вопросов и формулировке 

  выводов, 

- примеры, аргументы не всегда убедительны и отражают суть вопроса;  

в) оценка «удовлетворительно»:

- ответ не полный,

- для раскрытия вопроса отобран существенный материал, 

- допущены незначительные ошибки в трактовке материала,

- в раскрытии вопросов и формулировке выводов нарушена логическая 

   последовательность

- примеры, аргументы не всегда убедительны и в отдельных случаях 

  отражают суть вопроса;  

г) оценка «неудовлетворительно»:

- ответ неполный,

- для раскрытия вопроса отобран несущественный материал, 

- допущены грубые фактические ошибки в раскрытии и трактовке материала,

- в раскрытии вопросов и формулировке выводов нарушена логическая 

  последовательность,

- примеры, аргументы не убедительны и не отражают суть вопроса.  
Разработал доцент
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Комплект письменных контрольных работ 

по дисциплине «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. Часть 2. Материаловедение ортопедической стоматологии» для итогового контрольного собеседования
1. История развития кафедры ортопедической стоматологии ГБОУ ВПО СамГМУ.

2. Бормашины и стоматологические установки. Принципы устройства и работы. Наконечники для бормашин.

3. Охрана труда при работе в ортопедическом кабинете. 
4. Оборудование и инструментарий для замешивания оттискных материалов и гипса. 
5. Асептика, антисептика на клиническом приеме.
6. Оттискная ложка, устройство. Виды оттискных ложек по материалу и способу изготовления.
7. Виды оттисков, классификация Гаврилов Е.И. (1978),  Цимбалистов А.В. (2001). Методы получения оттисков.

8. Термопластические оттискные материалы.
9. Альгинатные оттискные материалы.

10. Силиконовые оттискные материалы.

11. Твердые (твердо-кристаллизующиеся) оттискные материалы.

12. Супергипс, общая характеристика. Виды супергипса, область применения.

13. Цинкоксид-эвгеноловые (Репин) оттискные материалы.

14. Виды несъемных зубных протезов, краткая характеристика.

15. Окклюдаторы, их характеристика.

16. Альгинатные оттискные материалы;

17. Силиконовые оттискные материалы;

18. Восковые композиции для несъемных работ;

19. Восковые композиции для съемных работ;

20. Неблагородные металлы и их сплавы;

21. Благородные металлы и их сплавы;

22. Пластмассы, общие сведения, классификация;

23. Пластмассы для несъемного протезирования;

24. Пластмассы для съемного протезирования;

25. Вспомогательные материалы

Критерии оценки вопросов для итогового контрольного собеседования:

	Критерий (показатель)
	Оценка

	Студент не может раскрыть основного и дополнительного вопроса, отсутствуют знания по общим вопросам «Материаловедения». Студент демонстрирует неумение обобщать и сопоставлять используемый материал.
	«Неудовлетворительно»

	Студент способен частично раскрыть содержание основного и дополнительных вопросов, демонстрирует знание классификаций, имеет представление по общим вопросам «Материаловедения». Студент демонстрирует умение частично обобщать и сопоставлять используемый материал.
	«Удовлетворительно»

	Студент способен полно раскрыть содержание основного и дополнительных вопросов, демонстрирует знание классификаций, содержания дисциплины «Материаловедение». Студент демонстрирует умение полно обобщать и сопоставлять используемый материал.
	«Хорошо»

	Студент способен полно раскрыть содержание основного и дополнительных вопросов, с использованием данных дополнительной литературы, демонстрирует исчерпывающие знания содержания дисциплины «Материаловедение».
	«Отлично»
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